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Tóm tắt. Năng lượng tự do của nguyên tử xen kẽ, khoảng cách lân cận gần nhất giữa hai 

nguyên tử xen kẽ, các thông số hợp kim đối với nguyên tử xen kẽ, các đại lượng khuếch tán 

như tần số bước nhảy của nguyên tử xen kẽ, độ dài bước nhảy hiệu dụng, thừa số tương 

quan, hệ số khuếch tán và năng lượng kích hoạt cùng với phương trình trạng thái đối với 

hợp kim thay thế AB xen kẽ nguyên tử C với cấu trúc lập phương tâm khối dưới tác dụng 

của áp suất được rút ra bởi phương pháp thống kê mômen. Trong các trường hợp giới hạn, 

ta có thể thu được lí thuyết khuếch tán của hợp kim xen kẽ AC, hợp kim thay thế AB và 

kim loại A. 

Từ khóa: hợp kim thay thế và xen kẽ, tần số bước nhảy, độ dài bước nhảy hiệu dụng, thừa 

số tương quan, hệ số khuếch tán, năng lượng kích hoạt, phương pháp thống kê mômen. 

1.   Mở đầu 

Hiện tượng khuếch tán của các nguyên tử trong tinh thể là một trong những vấn đề rất quan 
trọng và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu [1-7]. Đối với hợp kim nói chung và hợp 

kim xen kẽ (HKXK) nói riêng, có hai cơ chế khuếch tán cơ bản là cơ chế thay thế và cơ chế xen 
kẽ. Cơ chế nào là chủ đạo phụ thuộc vào từng kim loại và các tạp chất pha tạp.Hai thông số cơ 
bản nhất cần được xác định khi nghiên cứu quá trình khuếch tán là năng lượng kích hoạt và hệ 

số khuếch tán. Việc xác định hệ số khuếch tán của các nguyên tử trong tinh thể là một bài toán 
rất phức tạp vì các quá trình khuếch tán phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện khác nhau. Để thu 

được kết quả chính xác của hệ số khuếch tán về mặt lí thuyết, cần phải giải quyết một số vấn đề 
cơ bản như lí thuyết liên kết của các nguyên tử trong tinh thể, lí thuyết tinh thể có khuyết tật, lí 
thuyết dao động mạng,v.v. Những vấn đề này được nghiên cứu bằng nhiều phương pháp nghiên 

cứu khác nhau như mô hình Einstein, phương pháp tốc độ phản ứng, phương pháp động học 
nguyên tử,… Tuy nhiên, các phương pháp nói trên phần lớn chỉ mới giải quyết về mặt định tính, 
còn khi nghiên cứu định lượng gặp nhiều khó khăn về mặt toán học do phải thực hiện nhiều 

phép tính gần đúng đặc biệt là đối với các mô hình hợp kim như HKXK. Phương pháp thống kê 
mômen (PPTKMM) đã được áp dụng trong nghiên cứu tính chất cấu trúc, nhiệt động, đàn hồi, 
chuyển pha và khuếch tán của kim loại và hợp kim [8-10].  

Hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu định lượng về sự khuếch tán của HKXK. Trước đây, 
chúng tôi đã xây dựng lí thuyết khuếch tán của HKXK AB với cấu trúc lập phương tâm khối 

(LPTK) và đã áp dụng tính số cho các HKXK FeSi và FeH [11]. Trên cơ sở  kết   quả đó, chúng tôi 
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xây dựng một lí thuyết khuếch tán mới cho hợp kim thay thế (HKTT) AB xen kẽ nguyên tử C 

với cấu trúc LPTK dưới tác dụng của áp suất. Cụ thể là bằng PPTKMM chúng tôi rút ra các 

biểu thức giải tích của  năng lượng tự do, khoảng cách lân cận gần nhất giữa hai nguyên tử và 

các thông số hợp kim đối với nguyên tử xen kẽ, các đại lượng khuếch tán như tần số bước nhảy 

của nguyên tử xen kẽ, độ dài bước nhảy hiệu dụng, thừa số tương quan, hệ số khuếch tán và 

năng lượng kích hoạt cùng với phương trình trạng thái đối với hợp kim này.   

2.   Nội dung nghiên cứu 

2.1. Cơ chế khuếch tán  

Trong mô hình HKTT AB xen kẽ nguyên tử C với cấu trúc LPTK, các nguyên tử  A có 

kích thước lớn nằm ở các đỉnh (nút mạng), nguyên tử thay thế B có kích thước gần với kích 

thước của nguyên tử A nằm ở tâm khối và các nguyên tử xen kẽ C nằm ở các tâm mặt của ô cơ 

sở lập phương với điều kiện ( , ,C B A A B Cc c c c c c   là các nồng độ của nguyên tử A, B, 

C).Trong mô hình này, có  2 cách để nguyên tử C dịch chuyển đến tâm của các mặt mạng bên 

cạnh.Theo cách I, nguyên tử C từ tâm mặt (vị trí 1) di chuyển qua điểm giữa cạnh ô mạng (vị trí 2) 

tới tâm mặt lân cận với khoảng cách a (a là chiều dài cạnh ô mạng). Theo cách này, có 4 vị trí 

mà nguyên tử C có thể dịch chuyển tới (Hình 1).Theo cách II, nguyên tử C từ tâm diện (vị trí 1) 

di chuyển  qua điểm giữa đoạn nối 2 tâm của 2 mặt mạng vuông góc với nhau của một ô mạng  

(vị trí 3) tới tâm mặt lân cận với khoảng cách / 2a  (vị trí 3). Theo cách này, có 8 vị trí mà 

nguyên tử C có thể dịch chuyển tới (Hình 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Cơ chế khuếch tán của mạng lập phương tâm khối theo cách I 
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Hình 2. Cơ chế khuếch tán của mạng lập phương tâm khối theo cách II 

2.2. Năng lƣợng tự do của nguyên tử xen kẽ  

Năng lượng tự do của một nguyên tử xen kẽ C trong HKTT AB xen kẽ nguyên tử C với 
cấu trúc LPTK được xác định bởi [9]. 
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Planck. Như vậy, để tính năng lượng tự do của nguyên tử xen kẽ C ta cần phải xác định các đại 

lượng 0CU  và Ck   ở nhiệt độ T. Để làm điều đó, cần xác định các khoảng cách lân cận gần nhất 

1 (0)Cr  và 1 ( )Cr T giữa 2 nguyên tử C trong hợp kim ở áp suất không ở nhiệt độ 0K và nhiệt độ T.  

2.3. Khoảng cách lân cận gần nhất giữa hai nguyên tử xen kẽ  

Có thể xác định  khoảng cách lân cận gần nhất 1 (0,0)Cr giữa 2 nguyên tử C  trong HKTT 

AB xen kẽ nguyên tử C ở áp suất không và ở nhiệt độ 0K từ phương trình trạng thái hoặc từ 
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bằng cách dùng phần mềm Maple, trong đó 0CU là năng lượng liên kết giữa nguyên tử xen kẽ C 

và các nguyên tử A, B của hợp kim. Sau khi tính được 1 (0,0)Cr , có thể xác định giá trị  của  các  
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 ở áp suất không và  

nhiệt độ T [9]. Do đó, có thể xác định được  khoảng cách lân cận gần nhất 
1 (0, )Br T giữa 2 

nguyên tử C  trong hợp kim ABC ở áp suất không và  nhiệt độ T  theo công thức  

1 1 0(0, ) (0,0) (0, ),C C Cr T r y T                                                   (4)  

trong đó  , ,C C Ck    được xác định ở áp suất không và nhiệt độ 0 K. 

Trong trường hợp khi nguyên tử xen kẽ C khuếch tán theo cách II thì khi chuyển từ vị trí 1 
sang vị trí 2, do các vị trí không gian giống nhau (số nguyên tử trên các quả cầu là như nhau) 

nên ta phải tính đến sự thay đổi không gian để tính 2 (0,0),Cr  nghĩa là 

*

2 2 2(0,0) (0,0) ,C C Cr r r                                                    (5) 

trong đó *

2 (0,0)Cr  được xác định từ điều kiện cực tiểu năng lượng liên kết và 2Cr  là phần đặc 

trưng cho sự thay đổi năng lượng kích hoạt. 

2.4. Các thông số hợp kim đối với nguyên tử xen kẽ 

Khi nguyên tử xen kẽ C ở vị trí 1 và trong phép gần đúng 2 quả cầu phối vị [10], 
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Khi nguyên tử xen kẽ C ở vị trí 2 và trong phép gần đúng 2 quả cầu phối vị, 
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   Khi nguyên tử xen kẽ C ở vị trí 3 và trong phép gần đúng 2 quả cầu phối vị, 
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Nếu biết thế tương tác , ,AA BB CC    thì có thể xác định các thế tương tác ,AC BC  trong 

hợp kim ABC như sau: 
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2.5. Phƣơng trình trạng thái của hợp kim xen kẽ 

Coi khoảng cách lân cận gần nhất trung bình giữa 2 nguyên tử trong hợp kim ABC xấp xỉ 

bằng khoảng cách lân cận gần nhất giữa 2 nguyên tử trong kim loại sạch A.    

Phương trình trạng thái của kim loại A với cấu trúc LPTK ở nhiệt độ T được viết dưới dạng  
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 Có thể áp dụng tốt phương trình (22) nếu nhiệt độ 

0T  được chọn để tính các thông số gần với nhiệt độ T. Ở 0 K, (22) có dạng  
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Nếu biết dạng của thế tương tác thì (23) cho phép xác định khoảng lân cận gần nhất giữa 2 
nguyên tử trong kim loại ở áp suất P và nhiệt độ 0 K.  

Bằng cách làm tương tự, có thể xác định được các khoảng cách lân cận gần nhất 
1 ( ,0)Cr P và 

1 ( , )Cr P T  giữa 2 nguyên tử xen kẽ, năng lượng tự do của nguyên tử xen kẽ ở áp suất P và nhiệt 

độ T và các thông số hợp kim đối với nguyên tử xen kẽ ở các vị trí 1, 2 và 3 trong hợp kim ABC 
ở áp suất P và nhiệt độ 0 K. 

2.6. Các đại lƣợng khuếch tán của hợp kim xen kẽ 

Khi khuếch tán theo cơ chế xen kẽ, hệ số khuếch tán của hợp kim ABC có dạng  

2 ,D g a                                                               (24) 

trong đó   là tần số bước nhảy, a là độ dài bước nhảy hiệu dụng và g là một hệ số phụ thuộc 
vào cấu trúc tinh thể, nhiệt độ, cơ chế khuếch tán và được xác định bởi 

1g n f
                                                                

(25) 

với f  là thừa số tương quan và n1 là số vị trí gần nhất mà nguyên tử khuếch tán (nguyên tử xen kẽ) 

C có thể nhảy vào. Nếu các vị trí mà nguyên tử xen kẽ C có thể nhảy vào có xác suất như nhau 
thì f = 1. Do các vị trí gần mà nguyên tử xen kẽ C có thể nhảy vào có xác suất lớn hơn so với 
các vị trí xa nên f  < 1 và gần đúng được xác định bởi 
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Đối với mạng LPTK, nếu khuếch tán theo cách I, n1 = 4, f = 0,5 và nếu khuếch tán theo 
cách II, n1 = 8, f = 0,75.  

Tần số bước nhảy của nguyên tử xen kẽ C được xác định bởi  

*exp , , ,
2

C
C C

Bo C

k

k T m

 
   



 
       

 
                        (27) 

trong đó 
*

C  là năng lượng tự do của nguyên tử xen kẽ C ở vị trí 1 và C  là năng lượng tự do 

của nguyên tử xen kẽ C ở vị trí 2 được tính theo công thức (1) nếu nguyên tử xen kẽ khuếch tán 

theo cách I. Còn nếu nguyên tử xen kẽ khuếch tán theo cách II thì C  là năng lượng tự do của 

nguyên tử xen kẽ C ở vị trí 3. 

 

Độ dài bước nhảy hiệu dụng đối với mạng LPTK bằng 

1 2a r r                                                              (28) 

nếu khuếch tán theo cách I và  

1
2

1

2 2

r
a r

 
  

 
                                                     (29) 

nếu khuếch tán theo cách II. 

Hệ số khuếch tán có dạng 
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trong đó 

2

0 1
2

D n fa



                                                           (31) 

và 

E                                                                   (32) 

là năng lượng kích hoạt. 

Khi nồng độ nguyên tử xen kẽ cC thay đổi thì độ dài bước nhảy hiệu dụng a thay đổi và hệ 
số trước hàm mũ D0 thay đổi. Có gần đúng 

 * * * * *1 ,
2

A
C AB A C C C A C C A

r
r c r c r c r c r r                                   (33) 

trong đó ,AB A Bc c c  rA là khoảng lân cận gần nhất giữa 2 nguyên tử A trong kim loại sạch, 

*

Ar  là khoảng lân cận gần nhất giữa 2 nguyên tử A trong hợp kim ABC, *

Cr  là khoảng lân cận gần 

nhất giữa nguyên tử C và các nguyên tử A, B trong hợp kim ABC, rC là khoảng lân cận gần nhất 

giữa 2 nguyên tử C. Từ đó xác định 1 2 3, ,C C Cr r r  tương ứng với các vị trí 1, 2 và 3 và các độ dài 

bước nhảy hiệu dụng  1 2C Ca r r   hoặc 
1

3

1

2 2

C
C

r
a r

 
  

 
. Sau đó tìm được sự phụ thuộc của 

D0, D vào nồng độ nguyên tử xen kẽ cC. 

Sau khi xác định khoảng cách lân cận gần nhất, năng lượng tự do, các thông số hợp kim đối 

với nguyên tử xen kẽ ở các vị trí 1, 2, 3, có thể tìm được các đại lượng khuếch tán của HKXK 
như độ dài bước nhảy hiệu dụng, tần số bước nhảy, năng lượng kích hoạt, hệ số trước hàm mũ 
và hệ số khuếch tán 

Trong trường hợp khi nồng độ nguyên tử thay thế bằng không, ta thu được lí thuyết khuếch 
tán của hợp kim xen kẽ AC [11]. Trong trường hợp khi nồng độ nguyên tử xen kẽ bằng không, 

ta thu được lí thuyết khuếch tán của hợp kim thay thế AB [8].Trong trường hợp khi nồng độ 
nguyên tử thay thế và nồng độ nguyên tử xen kẽ bằng không, ta thu được lí thuyết khuếch tán 
của kim loại A [8].  

3.   Kết luận 

Bằng PPTKMM, chúng tôi rút ra các biểu thức giải tích của năng lượng tự do của nguyên 
tử xen kẽ, khoảng cách lân cận gần nhất giữa hai nguyên tử xen kẽ, các thông số hợp kim đối 
với nguyên tử xen kẽ, các đại lượng khuếch tán như tần số bước nhảy của nguyên tử xen kẽ, độ 

dài bước nhảy hiệu dụng, thừa số tương quan, hệ số khuếch tán và năng lượng kích hoạt cùng 
với phương trình trạng thái đối với HKTT AB xen kẽ nguyên tử C với cấu trúc LPTK phụ thuộc 
vào nhiệt độ và áp suất. Trong các trường hợp giới hạn, chúng tôi thu được lí thuyết khuếch tán 

của hợp kim thay thế AB, hợp kim xen kẽ AC và kim loại A. Trong bài báo tiếp theo, chúng tôi 
áp dụng các kết quả lí thuyết thu được trong bài báo này để nghiên cứu sự khuếch tán của 

nguyên tử xen kẽ trong hợp kim FeCrSi dưới tác dụng của áp suất.  
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ABSTRACT 

 

Study on diffusion theory for substitutional alloy AB with interstitial atom C 

and BCC structure under pressure 

Nguyen Quang Hoc1, Nguyen Duc Hien2 and Nguyen Hong Nhung1 

1Faculty of Physics, Hanoi National University of Education 
2Mac Dinh Chi High School, Chu Pah, Gia Lai 

The free energy of interstitial atoms, the nearest neighbor distance between two interstitial 
atoms, the alloy parameters for interstitial atoms, the diffusion quantities such as the jumping 
frequency of interstitial atoms, the effective jumping length, the correlation factor, the diffusion 

factor and the activated energy and the equation of state for substitutional alloy AB  with 
interstitial atom C in a BCC structure under pressure are derived using the statistical moment 
method. In limited cases, we obtain the diffusion theories for the substitutional alloy AB, the 

interstitial alloy AC and the metal A.  

Keywords: interstitial alloy, jumping frequency, effective jumping length, correlation 

factor, diffusion factor, activated energy, statistical moment method. 
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